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Protoko6t badan wilgotnosci i zawartosci

szkodliwych soli
Data:16.11.2011

Budowa/nazwa obiektu: Budynek w Katowicach, ul. Warszawska 42

Miejsca wykonania badarn (szkic)

Opis miejsc pobrania prébek:

probka 1 jedno z pomieszczen piwnicznych Sciana zewnetrzna
prE’)bka 2 sasiednie pomieszczenie piwniczne $ciana wewnetrzna
prébka 3 $ciana wewnetrzna piwnicy

prébka 4
prébka 5

Uwagi
Prébki pobrano w cegle, zaprawie i kamieniu na glgbokosci 3 cm.
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